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1. Zweck und Anwendung

Diese TL gilt als zeichnungserganzende Spezifikation und wird somit Vertragsbestandteil. Samtliche in Ein-
zelteilzeichnungen/-spezifikationen eingetragenen Werte / Vereinbarungen haben Vorrang vor dieser Tech-
nischen Lieferbedingung.

Anwendungsgebiete sind: Formgepresste Neofer-p-Magnete sowie Neofer-p-Magnete, die im SpritzgieBver-
fahren hergestellt werden.

2, Begriffe

Nicht magnetisiert: = Restmagnetismus in Folge des Fertigungsprozesses zulassig.

GroBenordnung und Prifverfahren sind im Einzelfall mit dem Kunden abzustimmen.
Unmagnetisch: Kein Restmagnetismus zulassig.

Prifung mit Stahlkugeln nach Prifanweisung Nr. 8.

3. Werkstofftypische Merkmale

Neofer-p-Magnete sind mit Temperaturkoeffizienten der Flussdichte und der physikalischen Koerzitiv-
feldstarke behaftet zu:

TKer = - 0,1 %/K; TKyey = - 0,4 %/K

Diese Temperaturkoeffizienten bestimmen die reversiblen Verluste des Werkstoffes.

Bei hoheren Temperaturen treten zusatzlich irreversible Verluste auf, die vom Werkstoff und von der Geo-
metrie bestimmt sind.

Die Legierung NdFeB neigt stark zur Korrosionsbildung. Gespritzte Neofer-p-Magnete sind durch den Poly-
merfilm des Binders weitgehend geschiitzt. Unter ungunstigen Einbaubedingungen (Feuchte) sollten die An-
spritzpunkte zusatzlich versiegelt werden. GepreBte Neofer-p-Magnete sollten grundsatzlich einen Oberfla-
chenschutz erhalten.

4. Geometrieabhangikeit

Kleine Volumina mit groBflachiger Geometrie kiihlen in der Kavitat schneller ab als groBvolumige Teile.
Spritzdruck und Gegenhaltekraft konnen nur unvollstandig ausgebildet werden. Als Folge daraus kann die
spezifische Dichte der Magnete die Mindestwerte unterschreiten.

Die Remanenzflussdichte steht in direktem Zusammenhang zur spezifischen Dichte.

4.1 Mindestvolumen/Mindestdimensionen fiir kunststoffgebundene Neofer-p-Magnete

In der DIN IEC 60404-8-1 wird bereits Bezug auf den Zusammenhang zwischen magnetischen Werten und der
Geometrie des Magneten genommen.

Die magnetischen Mindestwerte gelten nur fir Magnete mit einem langs der Magnetisierungsachse gleich
bleibendem Querschnitt, mit einem Rauminhalt zwischen 1 cm? und 200 cm? und mit Abmessungen in den
drei Raumrichtungen von jeweils mindestens 8 mm.

Wird dieses MaB unterschritten, sind maximal folgende Abweichungen zulassig:
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B, = 10 % kleiner als Katalogmindestwert
Hee =10% ~ ” ”
He, =10% ”
(BH) max =15%
5. Zulassige Mangel bei gespritzten Neofer-p-Magneten

5.1 Eigenabrieb
Ist innerhalb der Toleranz zulassig.

5.2 Einfallstellen / Taillenbildung / Bombage
AuBerhalb der Toleranz zulassig

5.3 Gratbildung
Im Bereich der Werkzeugtrennebene und der Werkzeugentliftung < 0,1 mm zulassig

5.5 Lunker
Zulassig, soweit mechanische und magnetische Anforderungen nicht beeintrachtigt werden.

5.6 Restanguss im Anspritzbereich iiberstehend.

5.7 FlieBnahte
Materialbedingte FlieBnahte sind zulassig.

5.8 Abbildung
Durch das verhaltnismaBig grobe eingebundene Magnetmaterial wird die Werkzeugkontur nicht detail-
liert abgebildet.

6. Korrosion / Beschichtung

Seltenerd-Magnete tendieren zur Korrosion. Die kunststoffgebundenen Magnete haben durch den Binder ei-
nen gewissen Schutz der jedoch nicht einem Korrosionsschutz in technischen sinne entspricht. Im SpritzguB3-
verfahren hergestellte Magnete sind mit Ausnahme des Anspritzpunktes durch einen feinen prozessbedingten
Film des Binder Uiberzogen, der in trockener und nicht agressiver Umgebung eine Oxidation verlangsamt je-
doch nicht verhindert .Bei formgepressten Magneten zeigt sich selbst in trockener Umgebung in einem Zeit-
raum von Wochen bis Monaten eine Verfarbung durch Flugrost , der allgemein noch nicht zur messbaren
magnetischen Schwachung fiihrt, aber Klebefahigkeit und Optik beeintrachtigt sowie fortgeschritten zur
Verunreinigung fuhrt.

Bei feuchter, saurer oder aggressiver Atmosphare, unter Einwirkung von Temperatur verstarkt, tritt eine
fortschreitende Zersetzung des ungeschutzten kunststoffgebundenen Magneten mit magnetischer Abschwa-
chung auf. Hiergegen kann bei den Magneten ein Korrosionsschutz durch einen Polyurethanlack oder ahnli-
chem erfolgen. Beschadigungen am Lack konnen nicht ausgeschlossen werden, d.h. ein 100%-Schutz ist ins-
besondere bei Schiittware auch durch eine Beschichtung nicht zu erreichen.

Den Anwendungen entsprechende Korrosionstests sind fiur jede Konstruktion, Verarbeitungsprozess und jede
Anwendung am besten in der jeweiligen Applikation und jeweiligem Prozess durchzufiihren.
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Bei der Verarbeitung ist jeglicher Kontakt des Magneten mit chemisch aktiven, Oxidation vergunstigenden
Chemikalien auszuschlieBen, auch die Handhabung mit Handschuhen wird empfohlen.

Bei der Lagerung ist auf die Umwelteinflisse zu achten .Die Lagerung in geschlossenen dichten, trockenen
Behaltnissen gegebenenfalls mit Trockenbeuteln hat sich bei den kunststoffgebundenen Magneten bewehrt.

7. Sicherheitshinweise

Detaillierte Hinweise zum Umgang mit Dauermagneten entnehmen Sie bitte unserer Homepage:
www.magnetfabrik.de, unter Downloads ,,Sicherheitshinweise“.

8. Gesundheitsgefahrdung bei Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser

Es wird empfohlen, gespritzte oder geprefRte Neofer-p-Magnete grundsatzlich nicht in direktem Kontakt mit
Lebensmitteln zu verwenden, da sich aus ungeschiitzten Bereichen (Anguss oder Oberflachenverletzung) in
wasserhaltiger Umgebung Metallionen losen konnen. Siehe hierzu auch Kapitel 6 zu Korrosion !

9. Freiheit von Schadstoffen
Die Magnetfabrik Bonn GmbH hat ein Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 14001 erfolgreich eingefiihrt.

Bei unseren Produkten wird die Einhaltung der Richtlinien und Verordnungen des Europaischen Parlaments
und des Rates:

- Verordnung (EG) 1907/2006 des Europaischen Parlaments Rates zur Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH)

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und Rates iiber die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG)Nr. 1907/2006.

Ausgenommen die bestehenden Verpackungen die nach 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG vereinbart

sind.

Richtlinie 2000/53/EWG des Europaischen Parlaments und des Rates iiber Altfahrzeuge

- RICHTLINIE 2011/65/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beschrankung der Verwen-
dung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten ( RoHS)

- und die vom Verband der Automobilindustrie herausgegebene Global Automotive Declarable
Substance List (GADSL)

gewabhrleistet.

Als Bestandteil der Erstbemusterungsdokumentation kann auf Wunsch das Materialdatenblatt beigefligt wer-

den dem die Zusammensetzung des Produktes entnommen werden kann.
Kunden, die als USER im Internationalen Material Daten System (IMDS) registriert sind, erhalten eine Infor-

mation Uber den erfolgten Eintrag in das IMDS.
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